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    日期： 2022/03/29 

銘鋐企業有限公司 

新北市中和區保健路 7 巷 2 號 

 

以下測試樣品係由客戶所提供及確認: 

產品名稱: DSB 膠 (A 膠)    

收樣日期: 

測試時間: 

2022/03/14 

2022/03/15 – 03/23 

 

我們依照客戶的要求,根據客戶送交之樣品進行測試結果如下： 

測試要求: 

1. 特定元素之遷移含量 

2. 甲醛含量 

 

測試方法/結果:  

請見下一頁 
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測試結果: 

1. 特定元素之遷移含量 

參考 CNS 4797-2 (民國 93 年)，以感應耦合電漿發射光譜儀(ICP-OES)分析。 

測試項目 單位 
報告 

極限值 

結果 

1 

溶出砷 (As) ( CAS No.7440-38-2 )  mg/kg 2.5 N.D. 

溶出硒 (Se) ( CAS No.7782-49-2 )  mg/kg 5 N.D. 

溶出鎘 (Cd) ( CAS No.7440-43-9 )  mg/kg 5 N.D. 

溶出鉛 (Pb) ( CAS No.7439-92-1 )  mg/kg 5 N.D. 

溶出銻 (Sb) ( CAS No.7440-36-0 )  mg/kg 5 N.D. 

溶出鉻 (Cr) ( CAS No.7440-47-3 )  mg/kg 5 N.D. 

溶出汞 (Hg) ( CAS No.7439-97-6 )  mg/kg 5 N.D. 

溶出鋇 (Ba) ( CAS No.7440-39-3 )  mg/kg 10 N.D. 

 

2. 甲醛含量 

參考 ISO 17226-1: 2021，以液相層析二極體陣列偵測器(LC-DAD)分析。 

測試項目 單位 
報告 

極限值 

結果 

1 

甲醛 ( CAS No.50-00-0 )      mg/kg 3 N.D. 

 

測試部位: 

1. 白色液體。(客戶自行調配之樣品) 
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備註： 

1.  mg/kg = ppm; 0.1% = 1000ppm 

2.  低於報告極限值以〞N.D.〞表示。 

3.  樣品的測試是基於申請人要求混合測試，報告中的混合測試結果不代表其中個別單一材質的

含量. 

4.  依據客戶要求，使用液體進行測試。 

5.  本報告為 HTY22300080V01 之加發報告，報告加發日期 2022 年 03 月 29 日。   

6.  本報告不得分離，分離使用無效。 

7.  本測試係由台灣檢驗科技股份有限公司化學實驗室-台北進行分析。 

 

樣品照片 
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